






メンブレン材質*
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氷酢酸

酢酸90％

酢酸25％

酢酸10％

濃塩酸

塩酸25％

塩酸１Ｎ（3.3％）

濃硫酸

硫酸25％

濃硝酸

硝酸25％

リン酸25％

ギ酸25％

トリクロロ酢酸10％
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ホウ酸
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メンブレン材質 *
PTFE

C

C

C

C

C

C

C

C

C

酢酸エチル

酢酸ブチル

酢酸プロピル

プロピレン酢酸グリコール

酢酸2-エトキシエチル

o-メチルグリコール

安息香酸ベンジル

ミリスチン酸イソプロシル

リン酸トリクレジル
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メタノール

エタノール

エタノール70％

イソプロパノール

ｎ-プロパノール

ブタノール

ベンジルアルコール

エチレングリコール

プロピレングリコール

グリセロール

イソブチルアルコール
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塩化メチレン

クロロホルム

トリクロロエチレン

クロロベンゼン

プフェレオン®

四塩化炭素

塩化ブチル
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ヘキサン/キシレン

トルエン/ベンゼン

ケロセン/ガソリン

テトラリン

ニトロベンゼン

シクロヘキサン

1,1,2-トリクロロエチレン
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エチルエーテル

ジオキサン

テトラハイドロフラン

ＤＭＳＯ

イソプロピルエーテル
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フェノール水溶液10％

ホルムアルデヒド水溶液30％

過酸化水素30％

シリコン/ミネラルオイル
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アセトン

シクロヘキサン

2-ブタノン

イソプロピルアセトン

メチルイソブチルケトン
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水酸化アンモニウム25％

水酸化ナトリウム溶液 3N

水酸化ナトリウム溶液 6N

水酸化カリウム溶液 3N
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ジメチルホルムアミド

ジエチルアセトアミド

トリエタノールアミン

アニリン

ピリジン

アセトニトリル
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◆薬品耐性表

　   Ｃ  ：適応、 LC  : 短時間であれば可能 、  IC  : 使用不可 、 NA : データなし

フィルター薬品耐性表

＊メンブレン材質 ・PTFE：Polytetrafluoroethylene　　・PVDF ：Polyvinylidene　　・PES    ：Polyethersulfone
・P P　 : Polypropylene　　　　　　・Nylone: Nylone66

SiCa1.3-2406-D

カスタマーサポートセンターのご案内

製品のお問い合わせ、技術的な
ご質問など分析に関するお悩みは
こちらまでお気軽にご連絡ください。

製品に関するお問い合わせは…


